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 W. Pilling из Рипе, Германия, ведущий мировой производитель ванн 

цинкования с 1873 г.

 Уникальный состав стального листа

- C: 0,08% - Si: 0,02% - Mn: 0,5% - P: 0,15% - S: 0,01% макс.

 Технология электрошлаковой сварки

 Горячекатаный стальной лист для предотвращения напряжений

 Никаких горизонтальных или угловых сварных швов

 Ультразвуковой контроль

 Услуга откачки цинка

 Измерение толщины ванны для цинкования

DZA

IRQ AFG

TUR

TUN

Страны с эксклюзивным представительством


